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Bericht über die Holzartenbestimmung der Gemäldetafel „Der büßende Hl. Hieronymus“ 

(Cranach, Lucas d.Ä.  Inv. Nr. 6739) 

 

 

 

Die Gemäldetafel ist aus Lindenholz (Tilia sp.) hergestellt. 
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