
 
Unive r si tä t  Ham b ur g  •  To r  z ur  W elt  de r  W issensc haf t  

 
 

Le usc hne r st r .  91  •  D - 2103 1 Ham b urg •  www. ho lzw ir t sc haf t .o rg  

 

 

 

 

 

Bericht über die Holzartenbestimmung der Gemäldetafel „Auferweckung von Lazarus“ 

(Cranach, Lucas (Werkstatt),  Inv. Nr. 1934) 

 

 

 

Die Gemäldetafel ist aus Buchenholz (Fagus sp.) hergestellt. 
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