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Bericht über die dendrochronologische Untersuchung der Gemäldetafel 

„Martin Luther“ (Stadt- und Waagenmuseum Oschatzl) 

 

Die einteilige Gemäldetafel ist aus Buchenholz gearbeitet. Die Messung erfolgte anhand einer 

Fotografie. Auf der Fotografie ließen sich nur die ersten 99 Jahrringe messen. Diese Jahrringe 

konnten mit einer Buchenholzchronologie zwischen die Jahre 1526 und 1428 eingeordnet 

werden. Der jüngste datierbare Jahrring stammt somit aus dem Jahre 1526. 

 

Da bei Buchenholz normalerweise der gesamte Querschnitt genutzt und nur die Rinde entfernt 

wurde, kann von einem frühesten Fälldatum ab 1526 ausgegangen werden. Bei einer 

Mindestlagerzeit des Holzes von zwei Jahren könnte das Gemälde somit ab 1528 entstanden 
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