


Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

mRFA -Ergebnisse

XL3t-71165

Reading No 130

Mode Mining

Time 2019-09-16 15:20

Duration 120.25
Units %

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

Objektname rcl402656

Farbe 01 dunkelgruen

MessOrt 01

Bemerkung

User Login Heydenreich

 Ele  %  +/-  ±2σ

Bal  89.574  +/-  0.093

Mg  0.000  +/-  0.423

Al  1.256  +/-  0.107

Si  0.739  +/-  0.049

S  1.892  +/-  0.019

Cl  0.240  +/-  0.005
K  0.332  +/-  0.019

Ca  0.284  +/-  0.021

Ti  0.000  +/-  0.036

V  0.002  +/-  0.002

Cr  0.002  +/-  0.002

Mn  0.041  +/-  0.007

Fe  0.801  +/-  0.018

Co  0.000  +/-  0.006

Ni  0.000  +/-  0.003

Cu  1.306  +/-  0.016

Zn  0.045  +/-  0.003
As  0.577  +/-  0.013

Se  0.000  +/-  0.001

Rb  0.003  +/-  0.001

Sr  0.014  +/-  0.001

Y  0.000  +/-  0.001

Zr  0.000  +/-  0.001

Nb  0.004  +/-  0.001

Ag  0.001  +/-  0.001

Cd  0.008  +/-  0.001

Sn  0.002  +/-  0.001
Sb  0.007  +/-  0.002

Ba  0.000  +/-  0.005

Ce  0.000  +/-  0.005

Au  0.000  +/-  0.003

Hg  0.006  +/-  0.001

Pb  2.839  +/-  0.033

Bi  0.000  +/-  0.004

P  0.024  +/-  0.011

U  0.000  +/-  0.001



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

mRFA -Ergebnisse

XL3t-71165

Reading No 131

Mode Mining

Time 2019-09-16 15:30

Duration 120.54
Units %

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

Objektname rcl402656

Farbe 02 inkarnat

MessOrt 01

Bemerkung

User Login Heydenreich

 Ele  %  +/-  ±2σ

Bal  90.990  +/-  0.070

Mg  0.452  +/-  0.348

Al  0.245  +/-  0.098

Si  0.735  +/-  0.057

S  3.026  +/-  0.027

Cl  0.308  +/-  0.006
K  0.030  +/-  0.009

Ca  1.686  +/-  0.036

Ti  0.000  +/-  0.023

V  0.000  +/-  0.001

Cr  0.004  +/-  0.001

Mn  0.000  +/-  0.005

Fe  0.056  +/-  0.006

Co  0.000  +/-  0.003

Ni  0.000  +/-  0.003

Cu  0.002  +/-  0.001

Zn  0.056  +/-  0.002
As  0.439  +/-  0.009

Se  0.000  +/-  0.001

Rb  0.002  +/-  0.001

Sr  0.016  +/-  0.001

Y  0.000  +/-  0.001

Zr  0.000  +/-  0.001

Nb  0.003  +/-  0.001

Ag  0.000  +/-  0.001

Cd  0.002  +/-  0.001

Sn  0.000  +/-  0.001
Sb  0.000  +/-  0.002

Ba  0.000  +/-  0.004

Ce  0.000  +/-  0.004

Au  0.000  +/-  0.002

Hg  0.031  +/-  0.001

Pb  1.821  +/-  0.018

Bi  0.000  +/-  0.002

P  0.094  +/-  0.015

U  0.000  +/-  0.001



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

mRFA -Ergebnisse

XL3t-71165

Reading No 132

Mode Mining

Time 2019-09-16 15:36

Duration 121.52
Units %

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

Objektname rcl402656

Farbe 03 inkarnat

MessOrt 01

Bemerkung

User Login Heydenreich

 Ele  %  +/-  ±2σ

Bal  90.705  +/-  0.075

Mg  0.000  +/-  0.519

Al  0.284  +/-  0.110

Si  0.809  +/-  0.065

S  3.198  +/-  0.030

Cl  0.320  +/-  0.007
K  0.022  +/-  0.009

Ca  1.546  +/-  0.036

Ti  0.000  +/-  0.025

V  0.000  +/-  0.002

Cr  0.003  +/-  0.001

Mn  0.000  +/-  0.005

Fe  0.045  +/-  0.006

Co  0.000  +/-  0.003

Ni  0.000  +/-  0.003

Cu  0.002  +/-  0.001

Zn  0.040  +/-  0.002
As  0.537  +/-  0.011

Se  0.000  +/-  0.001

Rb  0.002  +/-  0.001

Sr  0.015  +/-  0.001

Y  0.000  +/-  0.001

Zr  0.000  +/-  0.001

Nb  0.004  +/-  0.001

Ag  0.000  +/-  0.001

Cd  0.002  +/-  0.001

Sn  0.001  +/-  0.001
Sb  0.000  +/-  0.001

Ba  0.000  +/-  0.004

Ce  0.000  +/-  0.004

Au  0.000  +/-  0.003

Hg  0.028  +/-  0.001

Pb  2.342  +/-  0.024

Bi  0.000  +/-  0.003

P  0.096  +/-  0.017

U  0.000  +/-  0.001



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

mRFA -Ergebnisse

XL3t-71165

Reading No 133

Mode Mining

Time 2019-09-16 15:41

Duration 120.56
Units %

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

Objektname rcl402656

Farbe 04 lippen

MessOrt 01

Bemerkung

User Login Heydenreich

 Ele  %  +/-  ±2σ

Bal  91.131  +/-  0.073

Mg  0.408  +/-  0.346

Al  0.299  +/-  0.098

Si  0.647  +/-  0.055

S  2.880  +/-  0.027

Cl  0.296  +/-  0.006
K  0.060  +/-  0.010

Ca  1.360  +/-  0.034

Ti  0.000  +/-  0.024

V  0.000  +/-  0.002

Cr  0.000  +/-  0.001

Mn  0.000  +/-  0.005

Fe  0.023  +/-  0.005

Co  0.000  +/-  0.003

Ni  0.000  +/-  0.003

Cu  0.003  +/-  0.001

Zn  0.006  +/-  0.001
As  0.500  +/-  0.011

Se  0.000  +/-  0.001

Rb  0.002  +/-  0.001

Sr  0.015  +/-  0.001

Y  0.000  +/-  0.001

Zr  0.000  +/-  0.001

Nb  0.003  +/-  0.001

Ag  0.001  +/-  0.001

Cd  0.001  +/-  0.001

Sn  0.001  +/-  0.001
Sb  0.000  +/-  0.001

Ba  0.000  +/-  0.004

Ce  0.000  +/-  0.004

Au  0.000  +/-  0.003

Hg  0.080  +/-  0.002

Pb  2.104  +/-  0.022

Bi  0.000  +/-  0.003

P  0.179  +/-  0.016

U  0.000  +/-  0.001



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

mRFA -Ergebnisse

XL3t-71165

Reading No 134

Mode Mining

Time 2019-09-16 15:47

Duration 121.20
Units %

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

Objektname rcl402656

Farbe 05 mantel

MessOrt 01

Bemerkung

User Login Heydenreich

 Ele  %  +/-  ±2σ

Bal  87.599  +/-  0.073

Mg  0.000  +/-  0.549

Al  0.664  +/-  0.104

Si  0.607  +/-  0.049

S  1.188  +/-  0.013

Cl  0.166  +/-  0.005
K  0.115  +/-  0.012

Ca  7.925  +/-  0.079

Ti  0.000  +/-  0.029

V  0.000  +/-  0.002

Cr  0.003  +/-  0.002

Mn  0.044  +/-  0.006

Fe  0.666  +/-  0.012

Co  0.000  +/-  0.004

Ni  0.000  +/-  0.002

Cu  0.004  +/-  0.001

Zn  0.006  +/-  0.001
As  0.106  +/-  0.004

Se  0.000  +/-  0.001

Rb  0.001  +/-  0.001

Sr  0.018  +/-  0.001

Y  0.000  +/-  0.001

Zr  0.000  +/-  0.001

Nb  0.001  +/-  0.001

Ag  0.000  +/-  0.001

Cd  0.002  +/-  0.001

Sn  0.001  +/-  0.001
Sb  0.000  +/-  0.001

Ba  0.000  +/-  0.003

Ce  0.000  +/-  0.002

Au  0.000  +/-  0.001

Hg  0.001  +/-  0.001

Pb  0.403  +/-  0.005

Bi  0.000  +/-  0.001

P  0.479  +/-  0.017

U  0.000  +/-  0.001



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

mRFA -Ergebnisse

XL3t-71165

Reading No 135

Mode Mining

Time 2019-09-16 15:54

Duration 120.43
Units %

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

Objektname rcl402656

Farbe 06 hand

MessOrt 01

Bemerkung

User Login Heydenreich

 Ele  %  +/-  ±2σ

Bal  89.652  +/-  0.082

Mg  0.000  +/-  0.442

Al  0.404  +/-  0.107

Si  1.505  +/-  0.070

S  3.167  +/-  0.029

Cl  0.337  +/-  0.006
K  0.058  +/-  0.011

Ca  1.713  +/-  0.039

Ti  0.000  +/-  0.027

V  0.000  +/-  0.002

Cr  0.003  +/-  0.002

Mn  0.000  +/-  0.005

Fe  0.215  +/-  0.009

Co  0.000  +/-  0.004

Ni  0.000  +/-  0.003

Cu  0.003  +/-  0.001

Zn  0.031  +/-  0.002
As  0.485  +/-  0.011

Se  0.000  +/-  0.001

Rb  0.002  +/-  0.001

Sr  0.014  +/-  0.001

Y  0.000  +/-  0.001

Zr  0.000  +/-  0.001

Nb  0.003  +/-  0.001

Ag  0.000  +/-  0.001

Cd  0.002  +/-  0.001

Sn  0.002  +/-  0.001
Sb  0.000  +/-  0.002

Ba  0.000  +/-  0.004

Ce  0.000  +/-  0.004

Au  0.000  +/-  0.003

Hg  0.128  +/-  0.003

Pb  2.081  +/-  0.022

Bi  0.000  +/-  0.003

P  0.194  +/-  0.017

U  0.000  +/-  0.001



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

mRFA -Ergebnisse

XL3t-71165

Reading No 136

Mode Mining

Time 2019-09-16 16:04

Duration 121.12
Units %

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

Objektname rcl402656

Farbe 06 hand

MessOrt 01

Bemerkung

User Login Heydenreich

 Ele  %  +/-  ±2σ

Bal  90.119  +/-  0.084

Mg  0.000  +/-  0.290

Al  0.862  +/-  0.098

Si  0.779  +/-  0.049

S  1.977  +/-  0.020

Cl  0.251  +/-  0.005
K  0.293  +/-  0.016

Ca  0.607  +/-  0.025

Ti  0.000  +/-  0.036

V  0.000  +/-  0.002

Cr  0.000  +/-  0.002

Mn  0.012  +/-  0.006

Fe  0.261  +/-  0.010

Co  0.000  +/-  0.004

Ni  0.000  +/-  0.003

Cu  1.981  +/-  0.021

Zn  0.048  +/-  0.003
As  0.491  +/-  0.012

Se  0.000  +/-  0.001

Rb  0.003  +/-  0.001

Sr  0.016  +/-  0.001

Y  0.000  +/-  0.001

Zr  0.000  +/-  0.001

Nb  0.003  +/-  0.001

Ag  0.001  +/-  0.001

Cd  0.002  +/-  0.001

Sn  0.000  +/-  0.002
Sb  0.010  +/-  0.002

Ba  0.000  +/-  0.005

Ce  0.000  +/-  0.004

Au  0.000  +/-  0.003

Hg  0.005  +/-  0.001

Pb  2.237  +/-  0.025

Bi  0.000  +/-  0.003

P  0.041  +/-  0.012

U  0.000  +/-  0.001



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kartäusergasse 1

90402 Nürnberg

mRFA -Ergebnisse

XL3t-71165

Reading No 137

Mode Mining

Time 2019-09-16 16:09

Duration 122.14
Units %

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

Objektname rcl402656

Farbe 08 haar

MessOrt 01

Bemerkung

User Login Heydenreich

 Ele  %  +/-  ±2σ

Bal  87.847  +/-  0.076

Mg  0.000  +/-  0.346

Al  0.414  +/-  0.100

Si  0.999  +/-  0.059

S  1.638  +/-  0.016

Cl  0.209  +/-  0.005
K  0.134  +/-  0.012

Ca  7.457  +/-  0.074

Ti  0.097  +/-  0.033

V  0.000  +/-  0.002

Cr  0.003  +/-  0.002

Mn  0.000  +/-  0.004

Fe  0.256  +/-  0.008

Co  0.000  +/-  0.003

Ni  0.000  +/-  0.002

Cu  0.002  +/-  0.001

Zn  0.011  +/-  0.001
As  0.163  +/-  0.005

Se  0.000  +/-  0.001

Rb  0.001  +/-  0.001

Sr  0.022  +/-  0.001

Y  0.000  +/-  0.001

Zr  0.000  +/-  0.001

Nb  0.001  +/-  0.001

Ag  0.001  +/-  0.001

Cd  0.002  +/-  0.001

Sn  0.001  +/-  0.001
Sb  0.002  +/-  0.001

Ba  0.000  +/-  0.003

Ce  0.000  +/-  0.003

Au  0.000  +/-  0.001

Hg  0.015  +/-  0.001

Pb  0.607  +/-  0.006

Bi  0.000  +/-  0.001

P  0.118  +/-  0.014

U  0.000  +/-  0.001


